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tel,t {48 22) 825-04-h, 6A 22) 425-76-55, lax: I4A 22) 425-52-46
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Seria: APROBATY TECHNICZNE

tg,n*plo, orrLnolry

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT-15-7849/2008

Na podstawie razpa|ządzenia |\'4inistra |nfrastruktury z dnla 8 |istopada 2004 r' W sp|awie
aprobat technicznych oraz jednostek organizacyjnych upoważnionych do ]ch Wydawania (DzU Nr
249 z 2004 t.' poz' 2497), W wyniku postępowania akceptacyjnego dokonanego W |nsiytucie
Techniki Budowlanej w Warszawie na wniosek firmy:

Den Braven Sealants B.V.

Postbus 194,4900 AD oosterhóut 11,4903 Rc oosterhout, Holandia

stwierdza się przydatnośó do stosowania W budownictwie wy|obóW pod nazwą

ogniochronne Wyroby uszcze|niające
kit silikonowy PYROPOL,

kit akrylowy PYROCRYI- i pianki poliuretanowe
DBS-9802 PUR i DBS-9802 NBS

do wypełniairia pionowych szczeIin dy|atacyjnych

W zakresie i na zasadach okreś|onych w załączniku' który jest integra|ną częścią niniejszej
Aprobaty Technicznej lTB.

Termin Ważności:
14 l i s topada 2013 r .

DYREKTOR
InstytutLr Techn ki Budowlanej

Marek Kaprań
załacznik:
Postanowienia ogó|ne i techniczne

Warszawa, 14 listopada 2008 r

Dokument Aprobaty Technicznej |TB AT-15.7849/2008 zawiera 26 stron' Tekst tego dokumentu można
kopiowaó tv|ko w całości' Pub]ikowanie lub upowszechnian]e W kaŹdej innej formie fragmentów tekstu
Aprobaty Technicznej wymaga pisemnego uzgodnienia z Instytutem Techniki Budowlanel
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Ser. APROBATY TECHNICZNE

APROBATA TECHNICZNA ITB
AT- t 5-7849/2009

Na podŚl.we rozpo.ządfen'a MnŚlra nfraslrlkllry f .na 3 lslopada 2004 r W spmwi€
ap loba| lechnrcznychoraz jednos l € ko rgan 'zacy]nyc l rLpowaznonychno.hwydawańa lD2!Nr
249 ż 2aa4 | paf 2497) w wynku poslępowańa akceplacy]ńego dokońańelo W ns|ytuc|€
Technk Budow|aneiw WarszŹwe ńó wń osek fnny

Den Bravon sća|ants B'V'
Postbus 194,49oo AD oosterhour 11.4903 Rc oosterhout ,  Ho|ańdia

snł erdza s ę puydó1ńoŚ. do slÓsoyJań ó W ]rUdcił] cll! e i]ylolró!? pod nazuJą

ogniochronne wyroby uszczeIniające
kit silikonowy Den Braven PYROPOL,
kitakrylowy Den Braven PYROCRYL

i  pianki poliuretanowe
Den Braven DBS-9802 PUR
i Den Braven DBS-9802 NBs

do wypełniania nieruchomych szczelin pionowych

w r.krese na zasadach okresonyclr
AprobalyT€clrnane] TB

Term n waznosci

W za lączn I  l | o r }  JPs l  ' n l eg raną  czes ! J  nne]sz € ]

/,'/z?zz'

Wafszawa ]6 s|J.zeń 2009 r

z3łacznk
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POSTANOWIENIA OGOLNE I TECHNICZNE

I. PRZEDII/]IOT APROBATY

Puedm]olem Aprobaly Technicznej |TB sąognochonne wy.oby Uszcf.|na]ące kń s|iko.

nowy Deń Braven PYRoPoL kń akry|owy Den Blaven PYRoCRYL ] pa|k po Uletańowe Deń

Braven DBs.9302 Pt-]R oraz Deń Braveń DBs.9802 NBs do Wypełniania nieruchomych szcze]n
pionowych frmy oe| Braven sea|anls BV Poslbus ]04.4900 Ao oosleńout 1]' 4903 Rc

Kil si]kÓnowy Den Br.ven PYRoPoL ]esl półqęŚlą masą W ko|oue b al}m dÓsIardaną

w pojemnjkach f lworylva sŹUcznego o poj €mności 310 m Wyposafonyclr w apkator służący do

Kl akryowy Den Braven PYRoCRYL ]esl pÓłgęstą masą w kÓ oże bia]ym' dos|a.czaną

w po]€mnikclr z Nvozyva sauęnego o pojemnośc 3]0 m| wyposażonych w apikalor sł!żący do

Kib/ wciśnięte w Vżdny w Mrunkach pożaru powiększają swoją objętość' wyp€]n ając

sfĆze|nie puestuene pomiędzy e ementami Ubw}rcbami budow|anym

Piank Den Braven oBs.9302 PUR iDen Braven DBs.9302 NBs są piańkami po iu.eta'

nowyfri jednoskładn kowym W pÓslacihandÓw€] są one p'nną mievan ną zawerąą.ą żyvv]cę

po Urelanową oEz ogniochronne i spenia]ą€ łiązki chemiene Pianki doslar*a.e są w ńe

talowych pojemn kach cśńieniowycho poiemnośc 70oń klórepżystosowanesądospenia.apzy

pomocy ap ikatora (dy9y ż Wężykem)- w puypadku piankiPUR Ub pisłoetu. w puypadku pianki

NBs Piank twa.dni €]ąnaskltekabŚorpcj w goc fpowe(ża

Waściwości lechnid|e klu si|konowgÓ Den Braven PYRoPoL. kitu akryÓweqo Den

Braven PYRooRYL i pianek po|]Welanowyc|r Den BEven DBs.9302 PUR i oeń B.aveń DBs

9802 NBS podanow p 3
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2. PRŻEZNACZENIE, ZAKRES I WARUNXI STOSOWANIA

2'1. PEÓznad.nlr I 2akres stos an..

Xil silikonowy Den BBven PYRoPoL i kil akrylowy Den BEven PYRooRYL są pŹezna.

ąone do Uszcze|nEńi3 w.wńąlż budynków n]eruchomych szcze|n ponowych w pżeg@dach

Pi.nk pÓ]uĘl.nowe Den BEveń oBs'98o2 PuR i oen Braven oBs'08o2 NBs mogą być
ŚtoŚowańe do usz*e|n ana pżes!żeni pomiędzy ośĆieżnicam ] ośc€ż.ń okień l dfui (drcw.

niany.h' s|a|owych. Pvc)' przy aym nie uŚ|ęp!lą one mechańi*ńego mowania do pŹeg@dy

Kilem si|ikmowym Den Bżven F,YRoPoL |ub kilem ak.y|fulm 0eń &aveń PYRooRYL

oGz pianką po|Uretań@ą oen Braven DBs.9802 PUR |Ub Den BEven DBs-9302 NBs możńa

!Śee]niać szee|iny pomiędzy powieuchń]Eńi f cegły cerańiene] zapla4 ń ner.|nej i f plt,1

9 psowo.kańonowych' a w pżypadku u*€e|niania kiiem si]ikÓnowym oen BEven PYRoPoL

lÓwnież pomiędzy psi6żchn ami f belo.u ub belonu komód{otgo W mie]s@ piańki
po|iuGtaÓMj może być Śl6oMna w€łna ńin€r.l.a o qęsloćcj nie mniejsze] ńiż 160 k!r'ńl og PN-

EN 13162r2m2/AC:2006) lub snu. dylatacyjny.
Pionore zląda li.iowe w pionowych e|eńenlach budynków uszczelnańe kilem si|ikono.

wym Den Braven PYRoPoL |!b kitem akry|owym oen B6ven PYRooRYL i wypełnione pianką

po iuretanową Den Braveń DBs'9802 PUR |ub oen &aven DBS.9B02 NBs. Młną minera ną a|bo

Śzńlleń dylatacyjnym (zgodn]e z rys' 1 : ]5)fos|aly 9k asyfik@ane wg ńomy PN-EN ]350] 2:2oo8

w k|as e odpońośći ogniMj
a)E| 240 V -x - F -Wm do 17 ' w pżypadku u*ee|nienia wykonańeoo fgodnie

b) E|240. V-x. F -W o0 do 40. w pEyp.dku Uszcze|nienia wykońa.eqo fgodńie 2 ryŚ
2 i14,

c) E 240 - V - X - F - W 0o do 16. W pżypadku uŚz*e nen a wykońańego zgod| e z rys

d)E| 2ł0 V- x - F - W00 do 15 - w pżypadku U9cze|nienia wykonanego zgodńie

e) E|240 V.x- F -W 00 do 35. w pżypadku lszeelnienla wykonanego zgodnie ż rys 5'
6 .  A,  1t  15b),

0 E|240 V-X-F-W00do12.wpżypadk!ugcże|ń ien iawykonańe9ofgodniezrys 7 '
g) E| 240 . v - X - F - w 00 do 14' w pPypadk! lszcze]niena WykonanegÓ zgodnle
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h) E 240 V X F W 00 do 13 w pżypadku uszcz€nenia Wykonańego fgodni €

i) E] 120/E 130 - V - x - F - W 00 do 16. w pzypadku Uszae n en a Wykonan€oo zgodnie

j) E| 130/E 240 V X F W 00 do 13 w puypadku uszczeni €na wykonanego zgod.ie

Posf*egó|ńe Śyńbo|ew kodach k aŚ}4ikacji ofńacfają

E Śzcze|ność ogniowa

| ' izo acyjność ogn oW3

V orenlac]a] p ońowa pżegroda sfcze ńa p onowa.

x . br.k mÓż|iwośĆi pzemi.sz?ania

F - uszcze n en e wykonywrne na plac! budowy

W . zakres szelokÓści dy|alac]i / szże iny mm

2.2. Warunki slosowania

2'2.l' usta|enia ogólne. Usf €enien]a pionowych szcze]in dy]alacy]nych w po|owych

pżelrodach budowanych kilem siikÓnowym Den B6Ve| PYRoPoL ]Ub kitem akry Ówym Den

BEven PYRooRYL oraz pianką po Urelanową Den Braven oBs'9302 PUR ub Den BEVen DBs.

9802 NBs powinny byó wykońywańe zgodń]e f dokumentac]ą lechnczńą oplacowańą d|a

okreś|onegÓ objeklu. UWzg ędnia]ącąWymagan a pŹepisów bldÓwanych oraz nin e]szejAprobaiy

Uszczehien a pow n.y byó Wykonywańe pżez firmy prŹesfko|one pżez Wn]oskÓdawĆę

Aprcbaly |Ub jeqo Upowaznionego pu edslawicje|a w zakresie warunkóW ] lechno ogi] wykonywan a

uŚfcfe|n eń WlaścWośc]lechnicznych Wyrobów oraf konlro| WyonanyĆh p.ar

|nformac]a o wykonanym Usfże|nieniu ognioclrronnym pownna być wpisana do dziennika

budowy Treść tej inloEcj powinna fawielać co ńajńńej:

nazwę uszcze]nien a Wedlug n n]ejszej AplÓbaly TeĆh|iczne] TB'
. klasęodpornośc ogn owe] UszPeniena

na-{ę l '  nJ  4/ .o .Lące uŚz . ze| . ' e r 'e  Ó9nÓ(h  o  '  "
- dalę wykonana Uszczenje.b ognochrońnego'
. prolokólf odbio.U wykonan a uszee n]en a ogniochlońnego.

2'2'2' Warunki stosowania ogniochlonnego kit! śi|ikÓńÓweqo Den Braven PYRoPoL'

Uszcze|nien a p onowych Śzrze]n dy|.lacyjnych w pionowy.h pzegrodach budowanyclr klem s i.

końowym oeń Braven PYRoPoL pok.zańo na rys ] - 3' 5.7 10 ]2. ,]4 ]5 sferokość

usfcze|nilnej Śfcze|ny dy].lacyinej (]3 = a0 mm) ża|€ży od rÓdfaj! wypelnienia szcze|iny oraz
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grubości ściany ' w dańej k|asie odpońości ogńiMj' zgodme f p 2 Pżestżeń pońiędfy

e|emenlańi p@inńa być wype|niońa welńą ńińóra|ną o gęslości nie mniejżej niż 160 kg/ńr'
pianką po|iuGtanową oeń Braven oBs.96o2 PUR |ub oen B6ven DBs.9802 NBs bądź szńureń
dy dactjnyń @ 15 |!b o 40 i zańkn]ęla po obu sl.onach pżeqlody wa6lwą z kitu s]|ikonrwego Den
B.aven PYRoPoL' któEj grubÓść.ie powińńa być mn ej'a niż pokaf.no ńa ryslnkach

Powieżchńie slykajae s ę z kl.ń powńńy być wolne od |Uźno fw ąfańych ir.gmeńlów
WyróWnane odkużone, odlłuszczońe i oczyszczone 2 rdzy Pued nalożenen klu szcze nę
|a|eży oczyścićf fanie*ysf*eń ] odkużyć,

PEce z Użyciem kilu D€n Bhven PYRoPoL pow nny byó Wykonywane w leńpeEl!że
otoąenia od+5"c do 30.c '

Warunki prygolowania kilu slikonowego Den Braven PYROPOL do ap ikacjlora warunki
wykonania Usz@|nień powinna okeś|.ć insl.ukcja op6cowana ptez producenl. kitu'

2'2'3' warunkl stosNańia ogńiochrcnn.go kllu ak.y|owego D€n Braven PYRoCRYL'
Uv*|nienia pionowj/ch sfcze|in dy|alacy]nych w pionowych pżegrodach budow|anych kitem
akry|owym oen B@veń PYRoPoL pokazano na rys ].2' 4' 6 - 9' 1l i13: ]5, szerokość
uszeÓ|nianej goe|iny (13 - 40 mm) f.|efy od rcdfa]U wype]n]eńia gee|iny ońz ofubości
ściany w darej k|asie odpońości ognio@j fgodnE 2 p 2' Pźeslzeń pomiędry €lemenlami
pwinna być wyp€lniona we]ną miner.|ną o gęslośą nie mniejżej nĘ 160 kq/ńr' piańką
poliurelańÓwą Den BBven DBs.98o2 PUR lub oen &aven DBs.98o2 NBs bądz suem
dy|a|acyit!ń @ 15 |ub 6 40 ' ańkńięt3 po obu stonach pżegrody Muhłą z kitu akry|owego Den
B@ven PYRooRYL. klóą grubość nie pownna być mnieisfa niz pokazano na rysu.kach

Powieżchnie stykajace s ę z kleń pownńy być wohe od |UżnÓ związany.h flaqmeflów'
wy.ówra|e' odkużone' odllusfeońe ocfyszczone z ldfy Pzed nalożeniem kitu' szPe|inę
na eży odyścić fzańie*yszeeń iodkuŹyć

Prace f uzycem kitu oen Braven PYRooRYL powinny być wykonywańe w lemperatuue
oloeenia od + 5 'C do 30 'C

Warunk pżygolowan a kilu akry owego Den B.aven PYRoPoL do ap|kacjiońz Warunki
wykonania Uszoe|nień p@inna okeś|aó nslrlkcja opEcowa.a pfezproducenl. klU

2'2'4 warunki stoswanla p|an.ł po|lue|anowych oen araven DBs'9302 PUR i Den
BBven DBs4a02 NBs' WyPlnienia Usf-elneń pionowych szde|in w pionowych pąegrodach

bud@|anych piańĘ po|'urei.nfuą oeń BEV€n oBs.98o2 PUR |Ub oen Braven Da998o2 NBs
pokMnonarys' 1' 2i9 r ]1 sfelokość u*czehianej sfee|ińy (l5 r 40 mm) za|eł od grubości
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wa6hvy rodfaju kitu zamykającego szĆze]inę po obu Śtrońach pueqrody oraz gruboś.iścany

W dańe] k|as e odporńoŚciogniowej' zgodniezp 2

Prace f użyciem pańek oen Braven DBs.9a02 PUR iDen Blaveń 0BŚ 9302 NBs powinny

byćWykonywane wlemperatuże otoąenia od + 5 "c do 30 "c Pued i.h ap|kacją ohłory naefy
oczyŚc ć f kużU rdzy ' |łUszczu i Użnycń zan eey szżeń oraf fwi fyó pow eEchnie wodą

Warunki pżygotow.n a pianek oen BEven DBs.9302 PUR iDen Blaven DBs 9302 NBs do
apikacji oraz wafunki wykÓnania uszcze|nień f ]ch faŚtoŚowańjem prwinna okreśać jnŚtrukc]a

opracowańa pżez plodlce.la p]a.ek

3' WŁAsclwoscI TEc H NIcfNE' WYI'AGANIA

3'1 '  K i ts i | i |onowv Den Braveń PYRoPoL ik i la| 'y|osy Den Braven PYRocRYL

3.1'1' Właściwości techni.fne. W|Źściwośc lechncŹńe kitu siikonowego Den Braven

PYROPOL ikitu akrylowego Den Braven PYROCRYL podano w lablcy l

Wymagan'a d a klu oen Btaveń
PYRóFoL TPYRoCRYL

wylób]ednomdny'b€zzane'
czyyczei grudek baMt biatel

ż'

Gęs ośĆ |U po !9ec'o@nu' gkmr
r  41710 r l r  r  767 +0176

cfasca||owi|eqoutłaldfeniadoby
odpomośt na spłytn e mm

PMóle|aslyąny' % przy wyd{Jżeni!

WaścifuśĆi ńeĆhaniżńa pży sla]ym
reiąlan u; zaśloŚMan e wyd |uże ńie
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w]ascj@śc m*han czne pży
rozcąlan uwlemp 23 !2.c' pod|oć:

Waścimści adhezy]no.koh€zyjne
w fń ennych tempe€lu€ch
zastosowana amprruda I 25 ./.;

Vltaśc MśĆ adhe4jnckohezy]ne
pży sla]'ń wyd|uzen u ] o0 % po
d'a|aniu Body; podloże betonM
odporność na rysy slucowe blak rys pekn ęć' kEleńGW.

odporność na podwyzszoną

. ' s b - c t ' r a t a  \ ' ł ] d | La {e f qęd1Pp?y s i | " '  c lśy1 "Ę  %

3'1'2' Pzydatność do slosowania. okres pżydalńośc do slosowania powinien byćpodanv
naopakowanU Produ@nt gwaEntuje' fe w lym okeŚe kit s |ikonow} Den Braven PYRoPoL kt
akry|owy Den Braven PYRoCRYL zachowuią swojó Vvłaś.iwości lechnczne zgodne z wymaoa
nańipodanymiwp 31 1

3.2. Pianki poliuretanowe Den Braven DBS-9802 PUR i Oen Brav.n DBS-9302 NBS

3.2.l' Właściwoścl techńiczne' Właścwośc technczne pianek po|ilretanowych Den
BBV€n DBs.9802 PUR ] Den Braven DBs 9302 NBs podano Wlab icy 2

Tablica 2

Gęs]Gd obręlc.o@ rg]mr
Nas]ak wosó Mdą pÓ 24 h. p?y
żęścryzanuzeniu kohl

fm ana trtm]arów in d''ch %
po24 hwlemp + 40'c iwigohośc

. gruboś. (kiefu nekwfuŚ|U pank)
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Nap.ęźenia ś.iskaląpe przy 10 %
odkszEłc€niu ęg|ęd.yń' kPa
wyl.zyńalość na dĆiąlańie |Pa

PżyeepnÓść pia^łido be1onu IPa

3.22. Pżyd.t.ość do stGowan|a' okres pżydatńości do sloseania p$inien być
okEś|ony na opakMniu' P.odu@nt gMranlu]e. że w tym okesie p]anki po iu.elano@ Den B.aven
DBs.9802 PUR i oen &av9n DBs.9802 NBs zachowuią swoje w|aś.]Wośc] tech|iczne' z!Ódn6
r qm.g.niami podanymi w p 3.2 i

3'3. odpo.ność ognida

Pionowe sfczeiny uszcżenone kitem s|ikonowyń oeń Blaven PYRoPoL ub kilsm
akry|owym oe| B€ven PYRooRYL puy wyp.|nieniu szcze|iny w€lną mineB|ną |Ub pi.nką
po|u€lanową oen BBven oBs.9802 PUR a|bo oen &aven DBs.9802 NBs bądf sfńU|6m
dy|a|aeylńyń @ 15 |ub @ 4a wykonare zgodnie f rys 1 : 15 oraf p. 2' poddane badaniu w9
p' 5'6'2. po{nny spelniać k.yieńa odpomoś.i ogÓiMj !g PN-EN 13501'2:200a dl. klas

4. PAKOWANIE, PRŻECHOWYWANIE I TRANSPORT

w'foby p$inny być doslareane w orygiń.|ńych opakowaniach Produ@nla o.a pNinany

być pŹechowywane i |.an5po.lowane zgodnie z inslrukcją Producenla'

oÓ każdego opakowania powinna byó doĘcfo.a €tykieta zaMe6jąc. co najmniej .aslę.

. ńa4ę iadres Producen|a'

- dalę produkcji/lBrńjń waż|ości/ e.hy denlńkac'yjne padi.
. podsławowe fasady i wa.unki slos Nan ia
. oznakowanie wyńaoane pżef rozpożąd2e.ie Mińislra zdrowa W splawie ofnakowaiia

opakoMń subs.ancji nl€b€zpiedych i plepadó; niebefpie.zny.h (DzU Nr 14ol2oo2.
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. ińformacje doly-ące zagrożeńia da zdrowia ]ub żyĆia' określone W karcie chalakterys|yki

Wyrobu. opracowanejfgodńie f rofpÓżądzeniem i'in stra fdrowia f 13 |islopada 2007 r
wsp lawekańcha lak terys lyk  (Df |JN l215z16| i Ś IopŹda2007r 'pÓz  1533)

nrAprobalyTeĆhnionej |TBAT.15-7849/2008'
' 1ne.idólę ł}'lat e.'ó |..ajołejdel a'l. IzgodroŚ. '

na&ę ]ednoslki €ń!,fkująĆej klóra brała udf]ał W oce| e fgodnośĆ.

sposób oznakowana wyrobu fnakeń budow|ańyń powinien być z\adny z rozpo.

uądfeniem Minis|ra |nfraslruktury f dna ]1 sjerpnia 2004 r W Śp€Wie Śposobów dekarowańia
zgodnÓśĆ wyrobów budowanych olaz spoŚobu fńakowańia ich znakiem budÓwanym (DfU Nr

5' ocENAzcoDNoścl

5'1. system oceny f godności

zqadne z  ań 4 '  at|  5 ust '  l ,  p  3orafań 3 Ust '  1Ustawyzdnia 16 kwie lna 2004 r .
o Wyrobach budoManych (Du U N| 92/2004. poz 33]). Wyób. k|órego dotyczy ninie]sza Aprobata
Techn Ćżna. może być wprowadfony do obrotu islosowany pEy wykonlvan U roból budowanych
W akresie odpowiadająĆyń ]ego wlaściwośc]om Uzytkowym j pżeznaczeńiu' jeże|i prcducent
dokonał oceny zgodnośc. wydał kraiową dek|arację fgodńościf AprobaląTechniczną |TB AT.1$
7349/200a iozńakowałwyrób znakiem budÓw]anym. fgodnie z obowiąfującyń puepisami'

zgodnie z .ofpoŹądfen eń Mińistra lnfrastruktury z dnia 11 sielpnia 2004 r. w spraw]e
sposobów dek|arowanla zgodnościwyrobóW budowańych olaf sposobu fnakowania ich fnakiem
budow|ańym (DfU Nr 193/2004, poz, 2041) oceny zgodnoś.j wyrobóW objęlych Aploba|ą
Tech.i?ną |TB AT.15.7349/2oo8 dokonuje prcdu@nt (ub jego Upoważniony p2edstawicie|).
foający sjedzibę na leMorium Rfeczypospo|te] Posk ei' stosuiąc sysleń ]'

W pżypadku system! l oceny fgodności, ploduceńl moze wystawić kEjÓwą dek|arację
zqodńości z Aproba|ą Techńieną |TB AT'15.7a49l200B. jeże| akedytowana jedńostka

ell]\Ud dwda|J c.ivflć'fqodfu.'. w}.obu -a podslawe

a)zadania producenta
. zakładowej konlro| produkqi.
. Uzupełniających badań gÓlowyĆh wyfubóW (próbek) pob€ńych w zakładze produk.

cyjnym prowadfÓnyĆh p@f plodlcenl. fgod. e ż uslaonym pjanem badań' obe].
mującyń badani. wedłUg p' 5 4,3'

b) radania ak.edytowanej jednostki

Blępńego badańia lypu'
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wŚtępnej inspekcii fakładu plodukcyjnego zakladowej kon(ro|i plodukcii
. cjąglego nadforu' oceny i akceptac] i z.kł. dowej konkoh produkcj

5.2. ws|Qpńć badaniB lypu

WsĘpne badanie typu j.Śt badaniem po(wieldzającym wyńagane właŚcwościtechńicfńÓ-

uŹylk@e. wykonywanym pżed wp@wadeniem wyrobu do ob|olu i stos@an'a

Wslępne badanie typu obejmu]e:

a) W puypadk! k tów:

lwardość shore'a'
- eas roboczy,
' Ódporność na spl'wan e'
- fnrianę obietości'
. odponość na rysy skulczowe'
. odporność napodsyższonątempelaluę.

b) w pzypadku Pianek:
nasiak|iwośólodąpÓ 24 h pży eęściowyń fanużeń u

' zmEny wymiaów |iniow}ch

napręfeni. ściskająe pży 1o,ń odkŚżl.łceniu Mg|ędnym
. łiżymalość ńa lozcąlanie'
- pfytepnośćdo belonu

ord k|asy odpohości €niowej u*@e|.ień piońowych szże|in

Badanla' klóre w pń@duże aplobacyjnej by' podslawą do us|a|enia wtóścwości

lechni@no-!żylkowychwyrobu'stanowiąwslępn.badanielypuwoceniezoodńośc'

5.3. z.kladowa I(onvola produk.ji

rakradowa konlrora produkcji obejmuje:
l, specy|ik.Ćję i sprawdf€ń e wyrobów skladowych i maIelia|ów'
2' konko|ę ibadania w plo.eŚie wytważanie oGz badana golowych wyrobów (p 5'42)

prowadzone puez prcduceńla zqodnie f usla|onym p|ańeń badań oraf wedbg zas.d
i prÓcedur oklćś|onych w dokuńentac]i zakladowej konl|oli p.odukc]i' doslosowanych d0
techno|ogii prcdukĆ]i i fmi€Eających do uzyska|ia wylÓbów o wyńalanych właśc.

Konlro|a pńdukqi powińńa fapeMić' że wyób jest fgodny f Ap@baIą Technioną lTB AT-

15-7849/2009. Wy|ik kontlolip.odukcj powinny być systemalycznie €jesllowane fapisy rejeslru
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pÓwinny pond e.dfaó że wyrób spełnia kMera ocenyzgodnośc. Każda pańawyrobówpownna
być jednozna*nie fidenlyf kowana w rejeśże badań i dokumenlach hand|owych

5'4' Badan ia golowych wyrobów

5-ł.l' Program badań' Program ńdań Óbejmuje

b) badania Uzupełniające'

5'4'2. Badania biożące' Badania b ezące obeimująsprawdze.ie:
w puypadku kllów:

a) cechfewnętżńych

. wpżypadku pi.nek:

a) gęstości ob]ęiościowej'

b) naplężeń ścskających pży 10!ń odkształceniu Mg|ędnym.

5'4'3. Badan.a uzupełniajace' Badania Uzupe]n a]ące obejmu]ąŚprawdzenie
. w pŹypadku k |ów:

a) odpo.ność na spl'van e'

b) odpornośćia ryŚy sktlczowe.
c) odporność na podwyżsfoną iemperatuĘ,

.  wpżypadk! pańek:
a) nasiak|iwÓśó wodąpo 24 h' pEy eęśc owyń zańuPen u.

b) wylżyńŹlość na rozciąganie.

c) pży@epnośćdo betonu

5'5. cfęslot|iwość badań konkolnych

Badan]a beżące pow]nny być wykonywane d|a każdej pańii ryrobów Wie|kość pańi

wyrobów powńna być okeś|ona WdÓkumenlacjifakładowej kontlo i produkcii

Badania uzupełn ające powińny być wykonywane nje żadziej niż .af ńa 3 |ala

5'6. t$etody b.d.ń

Badana klów piańek ńaeł wykonać według norm wymienjonych w koumne 5
odpowednio tab]cy ] Ub2 Órż @dlug p' 5.6'1' olżyńańe wynikin.|eży polówńać z Wyma'
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ganiam] podanymi w koiuńnach 3 4 W lab ic' Ba&ńi. odpomości ogniorej szde|n
dy|alacyjnyó na|eł wykonać wedirg p 5 6 2'

5'6'l' B.d.nie @śu c.|t(owitego llwardze..a' Badania czasu ca|ł@i|ego uhładzenia
k|óW na|eży wykon}@ć wedluq Pro@dury b.d.weej |TB LH.58' Wynik' bad.ń ńa|eł porównać

f wyńaganiańi podany.ni w p 3'1'1

5'6'2' Badanie odpomoścl na podwflzoną tempor.luĘ. Badana odpomości na
podwyższoną |emperaturę któw na|eży wykonylvać wedfug Procedury badawcz€j |Ta LH.51
wy.iki badań ńal€ży pon'Mać z wymaqańiami poda.ymi w p 3'1 1

5'6'3' a.d..je odporności Ógniowol pionowych 3rczolln dy|atacylnych. B.dane
odpomości oońi@e] pionowych sze.lń dyl.lacyjnych na|eży pżep@Wadzić zgodnie z nońą
PN.EN 136fu:2oo8 iwynikibadania pdównać z wym.qaniami podaÓyni w p 33.

5'7' Pobl.r.ni. prób6k do b.d.ń

Póbki do badań na|eŹy pobieEć fgodnie z nomą PN'B.030l0l933'

5-3. oc.n. wyni*ów b.d.ń

WprodukoMne wy.oby n.|eży Ufnać 2a 2godno 2 wyńagańi.mi nin|.jsfej Aprb.ty

Technirej |TB' j6żs|i syniłi Gzystkich badań są poż}.ulhe'

6. USTALENIA IORMALNO. PMWNE

6.', Aprobata Techń cżńa AT.15.7349/200a jeŚl dok!ńeńl6m snłi.dająĆym pżyd.t.
ność kilu si/ikonowgo D6n B.aV9n PYRoPoL kilu aĘ|owego De. Bńven PYRooRYL]p]anek
po|iuc|anĄ$h oen B6veń oB99302 PUR i Den BEveń oBs'9a02 NBs do s|osNan|a
w bldomictwie w 4kBie wynikającym 2 Apobaly

zgod.i. ż a..' 4 ań, 5 uśt 1' p,3 oEz.ń' a ust 1u5taqf dnia 16 kwiolnia 20o.l.
o Wy@bach bldowlanych (ozu N.92l20o4. poz' 861) Wyrób. k|ó|ego dotyey n ni €jva Aproba|a
Techniena' może być wprcMdzony do oblotu i stosfuańy pŹy aykoÓ'kniu lÓbót budoł]anych
w f.kBie odpowiadając}rn jego wtaś.ircściom użył@ym i pżeaa@niu jeże|. prcduenl
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dÓkon.ł o€ny zgodńości qdal krajową dek|aracię fgodnościz ApbbaląTechń]cfną |TB AT'15.

7849/2008 io2nakowałwyróbznak]em budow.ńyń' fqodńie z obowiąŹu]ącym pżepisami'

6'2' Aprobal. Techńi@a nie nafu*a upEwnień wnioskodawcy wyńLkającyń f pże

pisów o o.hlonie własnośc| puemyŚłorej' a w geegó]ności obwiesfąenia Mapałka sejmu

Rżeepospo|itej Po]skiej2 dńia 13 eeN€ 2003 |. W spr#ie €loszenia jedno]ńsgo |ekslu Ustawy

z dnia 30 t6Mca 20oo r P.awo Wasnośc PPemysłowej (ozu Nr 119/2003' p@'117),

zapeMieńie tych uprawnień naeży do obowiąfków koŹyŚtających ż nneiszei Aprobaly Tech'

6'3. |TB wydając Ap.obalę Techńiąną nie bieue odpdiedfi5|ności za Mńlua|ne

naruszenie praw wyląenyó i ńabylyó.

6'4' Aplobata Tech.i@a ]TB ne e.na prcducenta od odpowEdfańoŚcj2a właŚciwą
jakośćWyrobów objęlych Aprob.lą oraz wykÓń.wcóW pŹejść ]nsta|acyjnych od odpowedf]a noś.i

za wlaścŃe zas|osowan e lego Wyrobu

6'5. W lr€ściwydawanyó pospektół i oqto'eń olż innych dokumenlów eiąz.nych

z wprMdzeńień do oblotu i stGMania w budÓwńicb'ie kńu si|ikońowlgo oen B.aven

PYRoPoL' kifu akry|oweoo oen a.alen PYRooRYL ipianek pÓiuGlanowych oen Braven oBs.

9802 P|JR ]oen Btven DBs.9302 NBs' ńa|6ży zańiesztć iń'omację o udze|onej lym

wyrobom Aprobace T€Ćhńichej |TB AT.15.7849/2008

7.TERMIN wAżNośc'

Aprobab Techń ena |TB AT ] 5 7849/2004 jesl aaaa dÓ 16 styąn a 2014 r

WażnośÓ Aprobaty Technjcznej |TB ńÓż. być pżedlużońa ńa ko|6jne ok.esy' jeże|] jej

Wn]oskodaw* ub fom6|ny naslępca wy6tąp w i6] splawie do Lnstytulu l €chniki Budow|ańej
f rdpowiednim wńoŚkień. nie póź.iei ńiŹ 3 miesiące pżed upłlvem lemnu ważności lego

KONIEC
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INFORiIACJE DODATKOWE

Nomy I dokume.ty 4lązan.

PN EN 1 3501.2 2003 Klasy|k1cja oghiÓwa Wbbów budowlanyń i e]enentów budyhków -
c,ęść 2: Kasynkacj, na podstqwir ba.]ań odpofuści ognjowq'
z 8|ąc7enbn kslalac! @ńrylac,jnel

PN.EN 1 366.4]2008 Badańia ÓdpÓńości o1nbwej kstalecii uż''|kowyń ' czość 4:
u szd el ni en ie z |ąc z y l j ni Ówy ń

PN EN 13162 2o0z Woby do hÓldcji cigplnei w budoMidwia' Waby z wehy ńiŃalhq
AC:2006 ww) produkMan'labtycznie speyfikacia

PN-&30151:1997 Rilljokabw
PN EN lso 1183.1:2006 Twżylra sn@żno - Metody ozńaczania gęsloki lworzwr szlucz'

nych njeporcwalwh - c2ęść 1: Metoda zónurqniafud, ńetada piknd
hetu ciedowega i nąlada niarccżkowa

PN.EN |so 868:2005 lwożWa żtueńó i ebafu| ' oznaczanie |we|dÓśĆi ńetÓdą
wćiskqnb 2 zaslosowanian tflł.loś.kJnieŻa (lwaddić fttoda
sń@b)

PN'EN |so 8339 2005 kanslafuck budowlańe - Woby .lo ułeelhiania - K|r! - afueśla.
nia futaści^Óśii ąachanlc.I|.h pży tzc'ąg.ąlL

PN EN iso 7390 2oo4 Kan'tfukcje budowlańe - Wrcby do lszeelniania . okeślanie ad.
ponoścj n6 sp,wani. kilÓw

PN'EN |so 10563 2007 RonstĄkcje budofllaŃ - Kity - o'ftślaĄie 2ńbr4 ńasy i objdości
PN'EŃ |so7389]2004 Konslfukck bodowldną - Woby do Uvczelniańa - okegab

p ow r o| u 3 ] a sĘ cz n eg o knów
PN'EN |so8339]20o5 Kanstrukck budow]enr - Wfuby dÓ użealhian|a ' Kny '

o kre śl a h j ó wta śĆ iw o ści ń ech a nbłrych p ży roz ci ą9 a ni u
PN.EN |so 8340]2005 Krństfukcje budaw]an. - Woby do uszczahiąnje - kily ofueśla.

nb glaścNą'd @chdianych kilów pży slalyń @rcĘg$a
PN.EN tso 9047:2004 KÓńslfukcje budoglan. - wyroby do u9czelnianie - okeślńie

w!! a ściwo ś ci 6 h e 2i L ko h ezj i k itów w zn i 6 n ny c h t eń p e Bl ! ra ń
PN.EN |so ]0590]2007 kanstfuk.je budaw]ana - Kilv - okęganie właśĆiŃaścj ńechanid.

h,ch knów pfy |o2cĘganiu, pży s|aŁ'n Wdlu2eniu' pa dzia]anju
wady

PN'&30152:1997 R|Ly budowlane ka@!ko@ i aslat@,a@ikowe !żcżdni ące
PN.EN lso a45:2o00 G!ńy i |wożyga sz|uczną Wowa|e - ożnaŻania gęŚ!Óści pÓfÓńei

(abjętoścjowaj)
PN'EN 1609:1999 wyrcby do iżo]aćij Ćbphej w budMjclwie - akteślanie kótkotNalej

nesiąklŃśĆi Mdą h6ladą cżęŚchwągo zan@nie
PN'EN 1604:1999/ vlwby b izolaci ciepkei w bu.]Mńic|v;k - określanie dabi|fuścj
A1 :2006 Wńiawaj w okeślonyrh waMkań teńpecl@wy.h i wi]gotno!

PN.c.69o83:1992 szly!ńetwożWa-Bada,iesbbikości$/niaów
PN EN 826:1998 Wrcby do izo]acji cbplnej w budMbtwie - ak@śhnia zachowan|a

bav ściskaniu
PN.EN 1607:1999 w.oby do żÓlaci cbplEj w budownidwie - okĘsane w,tży.

na]ośći na rozciąqąnie prcdopadb do powi.żchhi ąobhych
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2.

3.

1_

R.pqty' sDd@d.nŁ ż b.d.ń' |d.!ń|(łJ. I oc.tly

K|asyfrl@qia w Źk6iE odPomłd €ttMi @|t.ń ztącff łti*yó ńmy Den B..M Eat
Pr'EŃ NP.€64l,!{BlzL. z*H B.dań olnbłycłj |lB
Bad.ńr. bbfaloryjE lv'rotńw DEN BMVEN PYRoPoL i oEŃ BRAVEN PYRocRY|. d|a
potfób .plbąty lednia6j. Praca nr ||Gglo5vA/!6 - ze|ł.d TNż|o&! i ochMy Budoti |TB
Ple b6daw@ dołEą6 d4.k po|luElanolrycn w a€'ozo|u o ndM.h oen a6wn oBs.
0802 NBs l DB*90o2 PUR' p.odukqi fmy D.n BBv.. z Ho|andi|' Pńe ńr NL{6o9Ar'o8 .

z.ktad L.kkich PŹegód i Pże*liÓń |TE
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RYSUNKI

ta
1a
1a
1B

19

20
20
20
21
21
21
21

sreel-y - lyp 58

s fąe iny .  ryp  5c '  '  ' ' ' '

żee]'ny . typ 64 ''

szdny - typ 68

s@elily - lyp 7A

sŹe|i.y typ7B'' '' ''' ''
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B B

!

Ry.l. U9@Ińigni. p|ońMi @|ińy.lyp 14

RF' 2. U@|nieńi. piotDwi @||ny. ryp 18

nnu.dlłeyjnyor' mń

1

Ry..3' Usf*|ńirn|o pono@j gee iny . |yp 2A

/ęnul tt''titacyjny o 15 mm

Ry!. 4. UBz@6ln eni. p onoMi uaeliny - lyp 28
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Ń

Rys. 6, Uwehienie piono@j sddiny typ 38

reha mineE|na o gęsbś. min'l60kq/ml

Usze.]nienie pionsej szeÓ|iny . lyp 4A

,kit PYRoPoy P/R&ąYL
s€lrra mineń|nó o gęioki ńin' r 60 kg/ml

1

q

1,

Rys. a. U*%hi6nie pionoej *ediny - typ 48
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ł t PYRoPoyPyRoćPYL

RyŚ' 9' Uszcze|nienie piońowej szee|ińy . typ 5A

Ry..10. U9fee|n enie p onÓwejśzee|ińy. typ 58

Rys' 11. u@eln]enie piono@j sfąeliny '|yp 5c
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Rys. 12. Usżee|nienie pionoaej **|]ny . typ 64

Ry.' l3' U9oe|ni €nie pionoMj śfżeliny.lyp69

| .ia-.ł""-.oe.t.n,lorą.'

RyŚ' 14' U*.ze]nienie pionowej

6rńi.Eiao!ts@Eor9h.

* i ' 3 6

pionowej *czeliny - lyp 78Rys.15. Uszczelnienie
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